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ZIEGEL-SCHALEN

U-Schalen nach DIN 1053-3
Art.Nr. Bezeichnung Abmessung [cm] Gewicht Sﬂl'le/
:g;ﬁe Linge  Hohe [ca. ka/Stk.] alette ) . h b, b,
6049 U-Schale 49,0 49,0 24,0 24,4 12,0 45 49,0 24,4 195 39,8 414
6042 U-Schale 42,5 425 240 24,4 11,8 48 42,5 24,4 195 32,0 350
6036 U-Schale 36,5 36,5 25,0 238 10,0 60 36,5 23,8 19,8 26,5 28,5
6030 U-Schale 30,0 30,0 25,0 238 8,9 60 30,0 23,8 19,8 20,0 22,0
6024 U-Schale 24,0 240 250 238 8,7 80 24,0 23,8 19,8 15,0 16,0
6017 U-Schale 17,5 17,5 25,0 23,8 6,9 100 17,5 23,8 19,8 8,5 10,5
WU-Schalen nach DIN 1053-3
X Abmessung [cm] Gewicht Stiick/
Art.Nr. Bezeichnung . ) [ca. kg/Stk] Palette
starke oS tiche d h h, b, by
6136  WU-Schale 36,5 36,5 25,0 238 11,9 60 36,5 23,8 19,3 16,5 18,0

Bei einer 36,5 cm WU-Schale besteht die Dammschicht aus Mineralwolle (VLG 032)
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